
Требования к качеству щебня (порода – известняковый камень): 

 

Анализируемые показатели Требования 

Внешний вид Не допускается наличие посторонних примесей, видимых 

невооруженным глазом 

Массовая доля углекислого 

кальция, % 

Не менее 90 

Массовая доля углекислого 

магния, % 

Не более 3,5 

Массовая доля 

нерастворимого в соляной 

кислоте остатка, % 

Не более 5 

Фракционный состав 

основной массы, мм 

40-80, 40-70 

 


